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广东三求光固材料股份有限公司.客户名称 :.

广东省德庆县德城街道城东居委会工业园德华路8号

.

客户地址 :.

液态感光材料.样品名称 :.

产品类别 :. 溶剂油墨：网印油墨.

型号 :. PSR-200.

客户参考信息 :. 见备注.

颜色 :. 绿色.

以上样品及信息由客户提供。.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本报告取代检测报告CANEC2207547902.

SGS工作编号 :. CP22-020429 - GZ .

样品接收日期 :. 2022年04月22日.

2022年04月22日 - 2022年04月27日.检测周期 :.

检测要求 :. 根据客户要求检测.

检测方法 :. 请参见下一页.

检测结果 :. 请参见下一页.

检测结果概要 ：.

检测要求. 结论.

GB 38507-2020 – 挥发性有机化合物（VOCs）含量. 符合.

Zm guan关正孟.

批准签署人. . .

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名.
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检测结果 :.

检测样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. CAN22-075479.001 绿色膏状物.

备注：

      (1) 1 mg/kg = 0.0001%
      (2) MDL = 方法检测限

      (3) ND = 未检出 ( < MDL )

      (4) "-" = 未规定

GB 38507-2020 – 挥发性有机化合物（VOCs）含量.

检测方法 :. 参考GB/T 38608-2020附录A。.

MDL检测项目. 限值. 单位. 001.

挥发性有机化合物（VOCs）. 75.0 %(w/w). 0.1 21.6.

评论. 符合.

本报告更新了客户参考信息。.

除非另有说明，参照ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w =0）的二元判定规则进行符合性判定。.

除非另有说明，此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.
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备注：

G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20, 

G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G33, G34, G35, G36, G37, G38, G39, G40, 

G41, G42, G43, G44, G45, G46, G47, G48, G49, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, 

G61, G62, G63, G64, G65, G66, G67, G68, G69, G70, G71, G72, G73, G74, G75, G76, G77, G78, G79, G80, 

G81, G82, G83, G84, G85, G86, G87, G88, G89, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, 

G01N, G02N, G03N, G04N, G05N, G06N, G07N, G08N, G09N, G10N, G11N, G12N, G13N, G14N, G15N, G16N, 

G17N, G18N, G19N, G20, G21N, G22N, G23N, G24N, G25N, G26N, G27N, G28N, G29N, G30N, G31N, G32N, 

G33N, G34N, G35N, G36N, G37N, G38N, G39N, G40N, G41N, G42N, G43N, G44N, G45N, G46N, G47N, G48N, 

G49N, G50N, G51N, G52, G53N, G54N, G55N, G56N, G57N, G58N, G59N, G60N, G61N, G62N, G63N, G64N, 

G65N, G66N, G67N, G68N, G69N, G70N, G71N, G72N, G73N, G74N, G75N, G76N, G77N, G78N, G79N, G80N, 

G81N, G82N, G83N, G84N, G85N, G86N, G87N, G88N, G89N, G90N, G91N, G92N, G93N, G94N, G95N, G96N, 

G97N, G98N, G99N, 

G01M, G02M, G03M, G21M, G22M, G23M, G41M, G42M, G43M, G44M, G44M, G45M, G46M, G47M, G48M, 

G49M, G50M, G51M, G52M, G53M, G54M, G55M, G56M, G57M, G58M, G59M, G60M, G61M, G62M, G63M, 

G64M, G65M, G66M, G67M, G68M, G69M, G70M, G71M, G72M, G73M, G74M, G75M, G76M, G77M, G78M, 

G79M, G80M, G81M, G82M, G83M, G84M, G85M, G86M, G87M, G88M, G89M, G90M, G91M, G92M, G93M, 

G94M, G95M, G96M, G97M, G98M, G99M, 

G01MN, G02MN, G03MN, G04MN, G05MN, G06MN, G07MN, G08MN, G09MN, G10MN, G11MN, G12MN, 

G13MN, G14MN, G15MN, G16MN, G17MN, G18MN, G19MN, G20MN, G21MN, G22MN, G23MN, G24MN, 

G25MN, G26MN, G27MN, G28MN, G29MN, G30MN, G31MN, G32MN, G33MN, G34MN, G35MN, G36MN, 

G37MN, G38MN, G39MN, G40MN, G41MN, G42MN, G43MN, G44MN, G45MN, G46MN, G47MN, G48MN, 

G49MN, G50MN, G51MN, G52MN, G53MN, G54MN, G55MN, G56MN, G57MN, G58MN, G59MN, G60MN, 

G61MN, G62MN, G63MN, G64MN, G65MN, G66MN, G67MN, G68MN, G69MN, G70MN, G71MN, G72MN, 

G73MN, G74MN, G75MN, G76MN, G77MN, G78MN, G79MN, G80MN, G81MN, G82MN, G83MN, G84MN, 

G85MN, G86MN, G87MN, G88MN, G89MN, G90MN, G91MN, G92MN, G93MN, G94MN, G95MN, G96MN, 

G97MN, G98MN, G99MN, 

SG01, SG02, SG03, SG04, SG05, SG06, SG07, SG08, SG09, SG10, SG11, SG12, SG13, SG14, SG15, SG16, 

SG17, SG18, SG19, SG20, SG21, SG22, SG23, SG24, SG25, SG26, SG27, SG28, SG29, SG30, SG31, SG32, 

SG33, SG34, SG35, SG36, SG37, SG38, SG39, SG40, SG41, SG42, SG43, SG44, SG45, SG46, SG47, SG48, 

SG49, SG50, SG51, SG52, SG53, SG54, SG55, SG56, SG57, SG58, SG59, SG60, SG61, SG62, SG63, SG64, 

SG65, SG66, SG67, SG68, SG69, SG70, SG71, SG72, SG73, SG74, SG75, SG76, SG77, SG78, SG79, SG80, 

SG81, SG82, SG83, SG84, SG85, SG86, SG87, SG88, SG89, SG90, SG91, SG92, SG93, SG94, SG95, SG96, 

SG97, SG98, SG99, 

SG01N, SG02N, SG03N, SG04N, SG05N, SG06N, SG07N, SG08N, SG09N, SG10N, SG11N, SG12N, SG13N, 

SG14N, SG15N, SG16N, SG17N, SG18N, SG19N, SG20N, SG21N, SG22N, SG23N, SG24N, SG25N, SG26N, 

SG27N, SG28N, SG29N, SG30N, SG31N, SG32N, SG33N, SG34N, SG35N, SG36N, SG37N, SG38N, SG39N, 

SG40N, SG41N, SG42N, SG43N, SG44N, SG45N, SG46N, SG47N, SG48N, SG49N, SG50N, SG51N, SG52N, 

SG53N, SG54N, SG55N, SG56N, SG57N, SG58N, SG59N, SG60N, SG61N, SG62N, SG63N, SG64N, SG65N, 

SG66N, SG67N, SG68N, SG69N, SG70N, SG71N, SG72N, SG73N, SG74N, SG75N, SG76N, SG77N, SG78N, 

SG79N, SG80N, SG81N, SG82N, SG83N, SG84N, SG85N, SG86N, SG87N, SG88N, SG89N, SG90N, SG91N, 

SG92N, SG93N, SG94N, SG95N, SG96N, SG97N, SG98N, SG99N, 

BK01, BK02, BK03, BK04, BK05, BK06, BK07, BK08, BK09, BK10, BK11, BK12, BK13, BK14, BK15, BK16, BK17, 
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BK18, BK19, BK20, BK21, BK22, BK23, BK24, BK25, BK26, BK27, BK28, BK29, BK30, 

BK01N, BK02N, BK03N, BK04N, BK05N, BK06N, BK07N, BK08N, BK09N, BK10N, BK11N, BK12N, BK13N, 

BK14N, BK15N, BK16N, BK17N, BK18N, BK19N, BK20N, BK21N, BK22N, BK23N, BK24N, BK25N, BK26N, 

BK27N, BK28N, BK29N, BK30N, 

BK01M, BK02M, BK03M, BK04M, BK05M, BK06M, BK07M, BK08M, BK09M, BK10M, BK11M, BK12M, BK13M, 

BK14M, BK15M, BK16M, BK17M, BK18M, BK19M, BK20M, BK21M, BK22M, BK23M, BK24M, BK25M, BK26M, 

BK27M, BK28M, BK29M, BK30M, 

BK01MN, BK02MN, BK03MN, BK04MN, BK05MN, BK06MN, BK07MN, BK08MN, BK09MN, BK10MN, BK11MN, 

BK12MN, BK13MN, BK14MN, BK15MN, BK16MN, BK17MN, BK18MN, BK19MN, BK20MN, BK21MN, BK22MN, 

BK23MN, BK24MN, BK25MN, BK26MN, BK27MN, BK28MN, BK29MN, BK30MN, 

SBK07, SBK08, SBK09, SBK10, SBK11, SBK12, SBK13, SBK14, SBK15, SBK16, SBK17, SBK18, SBK19, 

SBK20, SBK21, SBK22, SBK23, SBK24, SBK25, SBK26, SBK27, SBK28, SBK29, SBK30, 

SBK01N, SBK02N, SBK03N, SBK04N, SBK05N, SBK06N, SBK07N, SBK08N, SBK09N, SBK10N, SBK11N, 

SBK12N, SBK13N, SBK14N, SBK15N, SBK16N, SBK17N, SBK18N, SBK19N, SBK20N, SBK21N, SBK22N, 

SBK23N, SBK24N, SBK25N, SBK26N, SBK27N, SBK28N, SBK29N, SBK30N, 

Y01, Y02, Y03, Y04, Y05, Y01M, Y02M, Y03M, SY11, SY12, SY13, SY14, SY15, SY11M, SY12M, SY13M, Y01N, 

Y02N, Y03N, Y04N, Y05N, Y01MN, Y02MN, Y03MN, SY11N, SY12N, SY13N, SY14N, SY15N, SY11MN, 

SY12MN, SY13MN, 

BL01, BL02, BL03, BL04, BL05, BL01M, BL02M, BL03M, SBL11, SBL12, SBL13, SBL14, SBL15, SBL11M, 

SBL12M, SBL13M, BL01N, BL02N, BL03N, BL04N, BL05N, BL01MN, BL02MN, BL03MN, SBL11N, SBL12N, 

SBL13N, SBL14N, SBL15N, SBL11MN, SBL12MN, SBL13MN, 

R01, R02, R03, R04, R05, R01M, R02M, R03M, SR11, SR12, SR13, SR14, SR15, SR11M, SR12M, SR13M, 

R01N, R02N, R03N, R04N, R05N, R01MN, R02MN, R03MN, SR11N, SR12N, SR13N, SR14N, SR15N, SR11MN, 

SR12MN, SR13MN, 

V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V08, V09, V11N, V12N, V13N, V14N, V15N, V16N, V17N, V18N, V19N
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样品照片:.

CANEC2207547903

CAN22-075479.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.


		2022-06-09T09:45:45+0000
	CNE2
	SGS officially issued document




